
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRE | PRÓ-REITORIA DE ENSINO

  Programa Analítico de Disciplina

  ENF 364 - Química da Madeira

Departamento de Engenharia Florestal - Centro de Ciências Agrárias

Catálogo: 2019

Número de créditos: 3
Carga horária semestral: 45h
Carga horária semanal teórica: 3h
Carga horária semanal prática: 0h
Semestres: I

Objetivos

Ensinar ao estudante a composição química da madeira, incluindo os seus principais componentes (celulose,
hemiceluloses, ligninas, extrativos e minerais) e mostrar o comportamento destes componentes durante a
utilização da madeira para diferentes aplicações, incluindo a produção de carvão vegetal, produtos sólidos de
madeira, polpa celulósica, biocombustíveis, nanoceluloses, lignoderivados, materiais, produtos químicos e
bioenergia. Basicamente, o objetivo maior do curso é mostrar ao estudante como a composição química da
madeira afeta a sua aplicação industrial.

Ementa

Constituição química da madeira. Química de carboidratos. Biossíntese dos polissacarídeos da madeira.
Celulose. Hemicelulose. Lignina. Extrativos. Estrutura anatômica e constituição química da casca. Utilização de
constituintes químicos da madeira.

Pré e co-requisitos

QUI 113 ou QUI 232 ou QUI 138*

  Oferecimentos obrigatórios

Não definidos

  Oferecimentos optativos

Curso Grupo de optativas

Bioquímica Geral

Engenharia Florestal Geral

Engenharia Química Geral

Química - Bacharelado Geral
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  Conteúdo

Unidade T P ED Pj To

1.Constituição química da madeira
1.Introdução
2.Componentes estruturais e acidentais

2h 0h 0h 0h 2h

2.Química de carboidratos
1.Conceito e nomenclatura de carboidratos
2.Monossacarídeos
3.Derivados de monossacarídeos
4.Oligo e polissacarídeos
5.Reações dos carboidratos
6.Estudos estruturais

5h 0h 0h 0h 5h

3.Biossíntese dos polissacarídeos da madeira
1.Biossíntese dos carboidratos
2.Biossíntese da lignina

4h 0h 0h 0h 4h

4.Celulose
1.Distribuição
2.Propriedades
3.Isolamento
4.Derivados
5.Reações

10h 0h 0h 0h 10h

5.Hemicelulose
1.Distribuição
2.Estrutura
3.Propriedades
4.Classificação
5.Isolamento

5h 0h 0h 0h 5h

6.Lignina
1.Biossíntese
2.Distribuição
3.Estrutura
4.Classificação
5.Propriedades
6.Reações
7.Isolamento

9h 0h 0h 0h 9h

7.Extrativos
1.Distribuição
2.Classificação química
3.Estrutura química
4.Reações
5.Extrativos de madeiras de folhosas
6.Extrativos de madeira de coníferas

6h 0h 0h 0h 6h

8.Estrutura anatômica e constituição química da casca 2h 0h 0h 0h 2h

9.Utilização de constituintes químicos da madeira 2h 0h 0h 0h 2h
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Total 45h 0h 0h 0h 45h

(T)Teórica; (P)Prática; (ED)Estudo Dirigido; (Pj)Projeto; Total(To)

  Planejamento pedagógico

Carga horária Itens

Teórica Apresentação de conteúdo oral e escrito com o apoio de equipamento (projetor,
quadro-digital, TV, outros); e Apresentação de conteúdo oral e escrito em quadro
convencional

Prática Prática demonstrativa realizada pelo professor ou monitor

Estudo Dirigido Debate e Estudo dirigido

Projeto Leitura e interpretação

Recursos auxiliares Transporte para visita Técnica
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