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Número de créditos: 4
Carga horária semestral: 60h
Carga horária semanal teórica: 2h
Carga horária semanal prática: 2h

Carga horária de extensão: 0h

Semestres: I

Objetivos

O objetivo desta disciplina é ensinar aos alunos o processo de fabricação de celulose desde a coleta da
madeira, descascamento, transformação da madeira em cavacos, cozimento dos cavacos, depuração da polpa,
lavagem da polpa, branqueamento da polpa e avaliação das propriedades físico-químicas da polpa com vistas à
fabricação de papel e derivados da polpa celulósica. Em suma, o objetivo do curso é apresentar ao aluno todo o
processo de fabricação de celulose com vistas à produção de papel e de derivados a celulose.

Ementa

O setor nacional de celulose e papel. Matérias-primas fibrosas. Classificação e caracterização dos processos de
polpação. Preparo da madeira para polpação. Os processos alcalinos de polpação. O processo Kraft.
Processamento da polpa celulósica. Processos de polpação de alto rendimento. Branqueamento da polpa
celulósica.

Pré e correquisitos

QUI 119* ou QUI 214*

  Oferecimentos obrigatórios

Não definidos

  Oferecimentos optativos

Curso Grupo de optativas

Bioquímica Geral

Engenharia Florestal Geral

Engenharia Química Geral

Química - Bacharelado Geral
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  ENF 365 - Tecnologia de Celulose

  Conteúdo

Unidade T P ED Pj To

1.O setor nacional de celulose e papel 1h 0h 0h 0h 1h

2.Matérias-primas fibrosas
1.Espécies mais utilizadas no Brasil
2.Estrutura geral da madeira
3.Morfologia das fibras

2h 0h 0h 0h 2h

3.Classificação e caracterização dos processos de polpação
1.Classificação por rendimento
2.Classificação por pH

1h 0h 0h 0h 1h

4.Preparo da madeira para polpação
1.Pátio de madeiras
2.Descascamento
3.Picagem

4h 0h 0h 0h 4h

5.Os processos alcalinos de polpação
1.O processo soda
2.O processo Kraft

2h 0h 0h 0h 2h

6.O processo Kraft
1.Fluxograma
2.Produção de polpa Kraft
3.Recuperação dos regentes
4.Terminologia
5.O licor de cozimento Kraft
6.Digestores e tanque de descarga
7.Parâmetros do processo de polpação
8.Modernos processos de polpação Kraft
9.Recuperação de terebintina e tall-oil

14h 0h 0h 0h 14h

7.Processamento da polpa celulósica
1.Desfibramento
2.Remoção de Nós
3.Lavagem
4.Depuração
5.Limpeza

2h 0h 0h 0h 2h

8.Processos de polpação de alto rendimento
1.Pasta mecânica
2.Pasta termomecânica
3.Pasta semiquímicas

2h 0h 0h 0h 2h

9.Branqueamento da polpa celulósica
1.Aspectos gerais do branqueamento
2.Propriedades óticas da polpa celulótica
3.Notação dos estágios de branqueamento
4.Desligamento com oxigênio
5.Cloração
6.Extração alcalina

2h 0h 0h 0h 2h
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7.Dioxidação
8.Peroxidação
9.Ozonização

10.Produção e preparo de cavacos para polpação 0h 2h 0h 0h 2h

11.Titulação de soluções estoque de NA OH e Na2S 0h 2h 0h 0h 2h

12.Cálculos do licor de cozimento Kraft 0h 2h 0h 0h 2h

13.Preparo de cavacos e licor de cozimento Kraft 0h 2h 0h 0h 2h

14.Produção de polpa Kraft de Eucalyptus e Pinus 0h 4h 0h 0h 4h

15.Determinação aos rendimentos da polpação Kraft 0h 2h 0h 0h 2h

16.Princípios da determinação de lignina residual 0h 2h 0h 0h 2h

17.Determinação da número Kappa 0h 2h 0h 0h 2h

18.Determinação da viscosidade da polpa 0h 2h 0h 0h 2h

19.Análises tecnológicas dos cozimentos Kraft 0h 2h 0h 0h 2h

20.Refino e confecção de folhas 0h 2h 0h 0h 2h

21.Resistências físico-mecânicas da polpa 0h 2h 0h 0h 2h

22.Análises das resistências da polpa 0h 2h 0h 0h 2h

23.Branqueamento da polpa Kraft 0h 2h 0h 0h 2h

24.Visita técnica a uma fábrica de celulose 0h 0h 0h 0h 0h

Total 30h 30h 0h 0h 60h

Teórica (T); Prática (P); Estudo Dirigido (ED); Projeto (Pj); Total (To);

  Planejamento pedagógico

Carga horária Itens

Teórica Apresentação de conteúdo oral e escrito em quadro convencional; e Apresentação
de conteúdo oral e escrito com o apoio de equipamento (projetor, quadro-digital,
TV, outros)

Prática Prática demonstrativa realizada pelo professor ou monitor; e Prática executada por
alguns estudantes, sendo demonstrativa para a maioria dos estudantes

Estudo Dirigido Estudo dirigido e Leitura conduzida

Projeto Resolução de problemas e Projeto de ensino

Recursos auxiliares Transporte para visita Técnica
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